
Группа компаний ВБК 
Выгодно. Быстро. Качественно. 
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Москва              +7 (499) 110-13-12  

Екатеринбург   +7 (343) 3-517-516 

Новосибирск    +7 (383) 207-55-60 

E-mail: 2532566@mail.ru 

Cайт: http://ak-070.ru 

 

   Грунтовка ВЛ-023 

ГОСТ 12707-77 

                                                                                                                     Описание 

Грунтовка ВЛ-023 – фосфатирующая двухкомпонентная система, состоящая из основы - 

суспензии пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля в смеси летучих 

органических растворителей и кислотного разбавителя. 

                                               Назначение 

Предназначена для грунтования стальных поверхностей, чугуна, цветных сплавов, 

оцинкованной стали в системах противокоррозионной защиты и для межоперационной 

защиты металлопроката, в том числе на поточных механизированных линиях, а также 

вместо фосфатирования и оксидирования. Допускается проведение сварочных работ без 

удаления грунтовки. Покрытие сохраняет защитные свойства в умеренном и холодном 

климатах в промышленной атмосфере в течение полугода. 

 

          Читать далее: http://ak-070.ru/gruntovka-vl-023 
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