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                                                                     Грунтовка ХС-059 

           ГОСТ 23494-79 

                          Описание 

Грунтовка ХС-059 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе со 

полимера винилхлорида с винилацетатом в смеси органических растворителей с 

добавлением эпоксидной смолы и пластификатора. Грунтовка применяется для получения 

химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия 

агрессивных сред щелочного и кислого характера. 

                          Назначение 

Грунтовку в комплексе с эмалью ХС-759 и лаком ХС-724 применяют для окрашивания 

наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, 

металлических и железобетонных конструкций подвергающихся воздействию растворов 

минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SО2, СО2, NО2, NH3) и других 

химических реагентов с температурой не выше 60°С, эксплуатируемых в атмосферных 

условиях различных климатических районов, также внутри помещений. 

          Читать далее: http://ak-070.ru/gruntovka-xs-059 
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